NMAnpogopia npolovrog
MoS2 Low-Friction 20W-50
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Nepwypaen

Edikd peletnpévo AnavTtikd Kivnthpwyv unepcolyxpovng
(pOpHOUAAG, Napaypévo and entheypéva opukTEAaLa
Baong. H peyadAn neplekTikoTNTa 0€ NpdobeTa, petagu
TWV onoiwv 1o 6TEPEO ALNAvTLKO 6LBeloUxou
poAuBdawviou (MoS2) dlaopahizouv Téela Ainavon und
akpaileg ouvBnKeg AetToupylag Kat e napaTeTapeva
dlaothpata ahhayng Aadtou.

1616TNTEG

- eEALPETIKA XAPAKTNPLOTIKA AELTOUPYLAG avayKng
- KaAn ocupnepLpopd KpUag ekkivnong

- e€alpeTikn kaBapldTnTa KIVNTAPQ

- KaTtaAAnAo yla BevzwvoKvnThpeg Kat _
NETPEAALOKLVNTAPEG, LE KAL XWPIG UNEPOUUNLEDTN
kauoagpiwv

- e€alpeTikn npootacia and Tn pBopd
- eAeypPEVO O€ KATAAUTEQ

- gphyopn Tpopodoaoia AadloU o€ xapunAég
EPMOKPAGLEG

H LIQUI MOLY cuvieTa autoé 1o npoiov
ennpo6o0eTa yla oxnpara, ywa Ta onoia
anatroUvTal oL ak6AouBeg npodLaypageg
ACEA A3 « ACEA B4 » APISL

TexvIKa XapaKTNPLOTLKA

Texvika XapaKTnPLoTLKA

Xpopa / oyn black-grey

Medio xpnong

AtnavTiko KlvnTnpa yla BevzvokvnTRpEG,
NETPEAALOKIVNTAPEG KAL UNEPTPOPOOOTOUHEVOUC
KlvnTRpEG. I1dtaitepa kataAAnAo yla napateTapéva

dlaothpata aAayng Aadlwv Kat akpaileg cuvBnKkeg
AetToupyiag.

E@appoyn

Mp€neL va NpooexeTe TIG NPodLAYPaAPESG UKWV
AetToupyiag Twv

KATAOKEUAOTWY T®WV OXNUATWYV KAl TWV KVNTAPWV.

AwBéopeg ouokeuaoieg

katnyopia SAE (Aadwa kwvnthpa)  20W-50 1L kavioTpo nhaoTiko E%ZSKLET
SAE J300 . '
MukvotnTa otoug 15 °C 0,880 g/cm3 4 L kavioTpo NAoTIKO é1(J305§LET
DIN 51757 ' '
I€wdeg oToug 40 °C 169,0 mm2/s 3 L kaviaTpo nAaoTiko 182015KLET
ASTM D7042 _ _
lE@dec oTouc 100 °C 19.5 mm?/s 20 L kavioTpo NAACTIKO EO'é?BS
ASTM D7042 ' ' ' )
[€Ewdeg oToug -20 °C (MRV) < 60000 mPas 205 L padpo nuato Bapeh 2)2%%18
ASTM D4684 )
lgddeg oToug -15 °C (CCS) 'Z:S?aoggz‘sgs H nAnpo@opia pag BacizeTal 6 OXOAAOTIKES
€peuveg Kal pnopei va BewpnBei wg aglonworn,
AeikTng 1Ewd0UG 130 napoAa auta eivat pn S€OUEUTIKA.
DIN IS0 2909
HTHS oToug 150°C >=3,5 mPas
ASTM D5481
Ynpeio pong -33°C
DIN IS0 3016
anwAeta Aoyw e€atpong (Noack] 7,0 %
CEC-L-40-A-93
Inpeio avapAegng 230 °C
DIN IS0 2592
OALKOG BaBpog aAkaAlkoTnTag 10,4 mg KOH/g
DIN IS0 3771
Beukn TEQpa 1,0 - 1,6 g/100g
DIN 51575
QUI MOLY G cpwvo: +49 (0)731/1420-13 : ; : : :
Jerg Wicland.oir 4 N TR0 ogt e unoemmetene

89081 Ulm-Lehr

e-mail: info@liqui-moly.de

www.liqui-moly.com



